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硬玉はモース硬度が 6.5 - 7、軟玉は 6 - 6.5、と価値の高い宝石の中では硬

度が低く、砂（石英）よりも硬度が劣るため傷がつきやすい。しかし翡翠は、硬玉

も軟玉も、内部で針状～繊維状の小さな結晶が複雑に絡み合った鉱物（イノ珪

酸塩鉱物）であり、すべての鉱物の中で最も割れにくい性質（靭性）を持ってい

る。 

ダイヤモンドは最高の硬度をもっているが、ある特定の角度から衝撃を与えると

簡単に割れる。一方、翡翠は細かな結晶の集まりであるため、衝撃に弱い方向

というものが存在しない。ただし、鉱物としては強靭でも、天然翡翠の場合、ヒビ

や石目があるとそこから割れる場合もあるので取り扱いに気をつける必要があ

る。 
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